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	Строительная организация:

Объект: какйто объект




АКТ № 1
об отборе проб бетонной смеси и изготовлении контрольных образцов бетона


	Дата отбора бетонной смеси и изготовления образцов:
	22.05.2018 г.

	

	

	Маркировка:
	маркировка
	количество образцов:
	8 шт.

	

	Размеры образцов:
	10х10х10

	

	

	Наименование конструктивного элемента:
	столб

	 

	Номер карточки состава бетона:    
	№42564

	

	Класс бетона по прочности на сжатие:     
	В 40

	

	Осадка конуса, см:
	18
	воздухововлечение:
	5,8%

	

	Температура бетонной смеси:
	21°С

	

	Температура окружающей среды:
	20°С

	

	Бетономешалка системы:
	цикличная

	

	Уплотнение бетонной смеси в форме:
	штыкованием

	

	Сроки распалубки образцов:
	22.05.2018 г.

	

	Условия твердения образцов:
	2 сут. вместе с конструктивом,

	
	далее нормальные условия твердения

	
	ЧТФ «Мостоотряд-41»

	Производитель и поставщик бетонной смеси:
	

	

	Номер документа о качестве бетонной смеси:
	555




	мастер
	_________________
	иванов

	лаборатн
	_________________
	петров

	технадзор
	_________________
	сидоров






